Bezeichnung: awrhho09a-00

dataholz.eu ot Gm0n2038 /12
Quelle: Holzforschung Austria
Bearbeiter: HFA, PLB

Aussenwand - awrhho09a-00
Aussenwand, Holzrahmen/Holztafel, hinterliftet/beliftet, ohne Installationsebene, geschalt, Holz
sichtbar

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REl von innen 30 X-H A
REI von auBen 30 Sl T B
max. Wandhéhe = 3 m; max. Last Eq5 = 32,0 kN/m &
Klassifizierung durch HFA N " HK \ C
\\ _—— b
Waérmeschutz U 0,19 W/(m’K) I X “N
Diffusionsverhalten geeignet i F
Berechnung durch HFA 1] G
\ L NRe—"
Schallschutz Rw (C;Ct) 43(-2;-6) dB \ xf\/ H
ol m
Lnw ((e)] | -‘ N
Bei geschlossener Holzfassade ergibt sich ein Ry, von 46 (-2; -8)
i geschl Izfassade ergibt sich 6(-2;-8 L)
Bewertung durch TGM I X E
w i L N
Flachenbezogene Masse m 53,30 kg/m? Ll | B —

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von auten nach innen, Mate in mm)

Dicke Baustoff Warmeschutz Brandverhaltensklasse
A g mn-max P c EN
A 19,0 Holz Larche - AuBenwandverkleidung (offene Schalung) senkrecht 0,155 150 600 1,600
30,0 Holz Larche - Lattung quer (30/50) vom Untergrund abgehoben, 0,155 150 600 1,600
2.B. durch EPDM-Pads
c Windbremse sd < 0,3m 1000
D 15,0 MDF 0,140 1 600 1,700
E 200,0 Konstruktionsholz (60/..; e=625) 0,120 50 450 1,600
F 2000 Mineralwolle [035; 220; <1000°C] 0,035 1 20 1,030 | AT
G 150 0SB 0,130 200 600 1,700
H 19,0 Holzschalung N&F 0,120 50 450 1,600

ﬁkologische Bewertung (pro m? Konstruktionsflache)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 47,211
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 89,32
Einsatz an Primarenergie M) 613,284
Erneuerbarer Primérenergieanteil % 23,75
ZAOI3 28,5

Berechnung durch IBO

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den
Holzbau, freigegeben von akkreditierten Priifanstalten.
Die Kennwerte kénnen als Grundlage fiir Nachweise gegeniiber Baubehorden herangezogen werden.
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Okologische Bewertung im Detail
Datenbasis Datenbank ecoinvent
Lebenszyklus GWP ot GWP giogen GWP 1ol AP EP oDP
(Phasen) [kg CO; Aqv.] [kg CO; Aqv.] [kg CO; Agv.] [kg SO, Aqv.] [kg PO, Aqv.] [kg R11 Agv.]
Al-A3 26,637 -77,785 -51,147 0,151 0,068 2,33E-6
Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT
(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Al-A3 145,653 812,371 958,024 467,632 38,887 506,519

POCP
[kg Ethen Aqv.]
0,029

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Priifanstalten.

Die Kennwerte kénnen als Grundlage fiir Nachweise gegeniiber Baubehérden herangezogen werden.
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