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Detailpunkt awrxfdm04

Bezeichnung: awrxfdm04
Stand: 01.09.2018
Quelle: Technische Universitat Miinchen
Holzforschung Austria
Bearbeiter: TUM: KOM, WEN
HFA: POS, PLB

AW: Holztafel-/Holzrahmenbau, direkt beplankt, mit Installationsebene zur Leitungsfithrung
FD: Holzmassiv, sichtbar belassen

AW:
z.B. awrhhoO1a-12,
awrhhoO1a-15

Folie, zur luftdichten Ausbildung
der Element- und Bauteilfugen
ElementenstoR

innenseitige Bekleidung

innenseitige Beplankung, z.B.
0SB, als luftdichte Ebene
ausgebildet

Dammebene

auBere Beplankung,
Winddichtheitsebene (z.B. MDF)

auBere Bekleidung mit
Hinter-/Beliiftung

Anmerkungen

Literatur:

Kleintier-/Insektenschutz

21

Anschluss der luftdichten Schicht
der AW und FD luftdicht ausbilden

FD:
z.B. fdmnko01-00

Variierbarer Baustoff, z.B. Kies

Abdichtungsebene

Gefélleddmmung

Dammebene

v %A/

Anmerkung: Anschluss an
Luftdichtheitsebene der AW

Massivholz, z.B. Brettsperrholz

2077777007770/
7770777777077/

Ausbildung der Fuge gemaB
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

Installationsebene

Leistungseigenschaften

Die detaillierten Bauteilaufbauten und Materialien sowie die Leistungseigen-
schaften der Einzelbauteile sind den jeweiligen Bauteildatenblattern zu entneh-
men (siehe LINK in der Zeichnung). Bei dem dargestellten Detail werden unter
der Verwendung von den oben beispielhaft genannten Bauteilen die folgenden
Prognosewerte erreicht. Ein genauer Nachweis der Leistungseigenschaften ist
immer projektspezifisch zu erbringen.

Warmeschutz

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient (W/(mK))
Y =-0,097; warmebriickenfreier Anschluss.

Eine luftdichte Gebaudehiille wird vorausgesetzt.

Schallschutz
Das bewerte Bau- Schallddmm- MaB (R',) muss entsprechend DIN 4109-02 bzw.
ONORM B 8115 objektspezifisch ermittelt werden.
Eine Abschatzung zur Vorplanung kann durch die unten angeftihrten pauscha-
len Zu- bzw. Abschlége getroffen werden.
Rw(szutem -5dB= R'w(aautem

R’y gauteiy@wrhhoOla-12: 48 dB - 5 dB = 43 dB

R'y @auteiy FdMnko01-00: 50 dB - 5 dB = 45 dB

Feuerwiderstand

Bei Ausfilhrung analog der dargestellten konstruktiven Randbedingungen wird
die Feuerwiderstandsfahigkeit der flachigen Bauteile auch im Bereich der Bau-
teilfligungen sichergestellt. Bei sichtbar belassenem BSP sind die konstruktiven
Randbedingungen zum Schichtenaufbau der Bauteildatenblatter zwingend
einzuhalten.

Merk M.; Werther N.; Gréfe M.; Fiille C.; Leopold N.; Sprinz D.; Busch M.; Brunn M.: ,Erarbeitung weiterfiihrender Konstruktionsregeln/-details fiir mehrgeschossige Ge-
baude in Holzbauweise der Gebaudeklasse 4" Abschlussbericht des Lehrstuhls fir Holzbau und Baukonstruktion der TU Miinchen im Rahmen der Forschungsinitiative
Zukunft Bau des Bundesamtes fiir Bauwesen und Raumordnung, Band F 2923, Fraunhofer IRB Verlag ISBN 978-3-8167-9353-3, 08/2014

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Seite 1/1
Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den Holzbau

Dampfbremse/Luftdichtheitsebene


https://www.dataholz.eu/bauteile/flachdach-flachgeneigtes-dach/variante/kz/fdmnko01/nr/00.htm
https://www.dataholz.eu/bauteile/aussenwand/variante/kz/awrhho01a/nr/15.htm
https://www.dataholz.eu/bauteile/aussenwand/variante/kz/awrhho01a/nr/15.htm

